WEICON Urethan
Instructiuni de folosire

Forma de livrare completa

La utilizarea WEICON Urethan, se recomanda studierea cu atentie a
informatiilor despre proprietatile fizice, toxicologice si ecologice ale produselor precum
si a fiselor de siguranta disponibile pe www.weicon.de.

Utilizarea cu succes a WEICON Urethan depinde de modul de pregétire a suprafetelor.|

Praful, murdaria, grasimile rugina si umiditatea au o influenta negativa asupra capacitatii

de aderent a Weicon Urethan. Tnainte de a incepe lucrul cu acest produs se recomanda

respectarea umratoarelor indicatii :

Tratarea prealabild a suprafetei

Suprafetele trebuie sa fie curate,uscate si degresate (curatire metalica ) . Aproape
orice tip de impediment cum ar fi resturile de vopsele vechi, uleiul, grasimile, praful si
murdaria poate fi indepartat cu Weicon Degresant S sau cu WEICON Decapant.

Daca suprafetele sunt foarte murdare se poate obtine o suprafata neteda prin sablare
alegand cu grija granulatia corespunzatoare sau prin slefuire mecanica cu un material
abraziv.

Piesele turnate, care au fost expuse la apa de mare timp indelungat trebuie tratate cu
deosebita grija deoarece ar putea contine saruri anorganice.

Este posibil ca aceste saruri sa ajunga la suprafata si sa abosoarba umezeala,
ducand astfel la formarea ruginii (bule de rugina sub stratul protector.

Prin urmare recomandam expunerea la flacara sau caldura a suprafetelor sablate .

Daca nu se doreste aderarea direca la suprafata este necesara aplicarea unui

agent de separare. Pentru suprafate netede utilizati WEICON Demulant (fara silicon)
sau WEICON Spray Silicon.

Pentru evitarea fenomenului de oxidare si ruginire instantanee recomandam ca
aplicarea Weicon Urethan sa se faca imediat dupa tratarea prealabild a

suprafetelor.

Realizarea amestecului

Amestecati rasina cu intaritorul timp de cel putin 2 minute cu spatula sau cu un mixer
mecanic (max. 500 r/min.) pentru a obtine o masa uniforma.
Nu amestecati mai mult material decét veti putea utiliza.

nii cu intaritorul

Durata de pastrare dupa deschidere si timpul de procesare

Durata de pastrare indicata este pentru amestecuri de 200 g realizate la o temperatura
a materialului de +20 °C. Este recomandabil sa se lucreze cu WEICON Urethan la
temperatura camerei (approx. 20°C).

La temperaturi mai mici de +16°C, durata de pastrare si timpul de intarire vor fi
incetinite, iar sub 5°C nu va mai avea loc nici o reactie intre rasina si intaritor.

intérirea si prelucrarea

WEICON Urethan poate fi prelucrat sau scos din forma dupa 12 ore la temperatura
camerei. Pentru a obtine o rezistentd maritd a produsului este posibil ca, dupa

24 de ore la temperatura camerei sa se efectueze o calire a materialului timp de 6
ore la temperatura de +60°C. Intarirea finald se realizeazi dup4 48 de ore (la
temperatura camerei).

In mediile cu temperaturi scazute, viteza de intarire poate fi accelerata cu ajutorul
unor surse de caldura care sa nu depaseasca insa max. +40°C (suflante, rezistenta
electrica, ventilator de aer cald). Pentru a evita deformarea este interzisa incalzirea
suprafetei la flacara deschisa (ex. arzator cu gaz, lampa de ulei).

Depozitarea

Depozitati WEICON Urethan la temperatura camerei (+20°C) intr-un loc uscat.

Cutiile nedeschise pot fi depozitate timp 6 luni dupa livrare la temperaturi cuprinse

intre +18°C si +25°C. Cutiile deschise trebuie consumate intr-un interval de maxim
3 luni.

Application of the
mixed material




Date tehnice

WEICON Urethan neintarit

Urethan 45 Urethan 60 Urethan 80
Compozitia Poliuretan
Unitarea de ambalare 0,5kg /2,0 kg
Raportul de amestec (greutate %) 100 : 150 100 : 100 100 : 50
Durata de pastrare la +20°C (min.) 25
Densitatea amestecului g/cm? 1,03 1,03 1,04
Vascozitatea la +25°C
Rasina/intaritor (mPa.s): 6.700 / 430 6.700/ 260 6.700/ 45
Vascozitatea amesctecului la +25°C
(mPa.s): 1.000 1.200 1.350
Timp de Suporta sarcini mecanice 12 ore
ntarire la (stabilitate 50% ) dupa:
20°C = —
Duritatea finala 24 ore
(100% ) dupa:
WEICON Urethan dupa intarire
Compresiune conform ISO 37
(MPa): 4,1 53 8,5
Alungire la rupere conform 1SO
2.4 1.4
37 (%): 00 00 900
Rezistenta la rupere (KN/m): 9,5 11 17
Duritatea A: 45 60 80
Culoarea dupa intarire bej maro deschis maro inchis
Rezistenta la temperatura ntre -60°C si +90°C
Consum specific
Grosimea stratului aplicat (mm): 0,20* 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
Consum pe m? (kg) 0,21 0,53 1,05 1,60 2,10 2,65 3,20 3,70 4,20

*Grosimea minimé de aplicare

Rezistenta chimica a WEICON Urethan dupa intarire

Acetona - Metil etil cetona -
Alcool 0 Ulei de motor mineral si sintetic +
Acid formic (concentrat) - 20% solutie de hidroxid de sodiu -
10% amoniac 0 5% acid fosforic +
Benzina (cifra octanica 92- 100 ) - Acid fosforic (concentrat) -
Motorina - 2-propanol -
Glicol eter - 5% acid nitric

>5% acid acetic - 5% acid hidroclorhidric

Etanol - Apa sarata/ apa de mare

Freon - 5% acid sulfuric 0
Antigel + Ulei siliconic (concentrat) -
Ulei pentru angrenaje - Ulei comestibil/ulei vegetal -
Glicerina (glicol) Toluen +
Ulei hidraulic Naphta =
20% solutie caustica Apa +
Cetone = Apa, +90°C 0
Lichid de racire diluat in apa + 3%peroxid de hidrogen +
Solvent - Ulei de parafina +
Lesie + Xilen +
Metanol - 10% acid citric +
+ = rezistent 0 = rezistent perioada limitata - =nu este rezistent
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